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Avant-propos

a chaux, le platre, la terre : trois matériaux naturels dont l'usage dans

la construction remonte a la nuit des temps. Un précédent ouvrage
explique les modalités de leur préparation et de leur mise en ceuvre pour
recouvrir les facades (Les enduits de fagade, Eyrolles, 2010). 1l s’agit ici de
reprendre la démonstration, avec la méme rigueur, pour aider les profes-
sionnels (mais aussi les auto-constructeurs avertis) a utiliser ces matériaux
dans leur dimension décorative pour réaliser des enduits intérieurs. En
effet, leurs qualités intrinseques, tant techniques qu’esthétiques, leur assu-
rent aujourd’hui une place privilégiée dans la mise en valeur des espaces
intérieurs privés ou publics. Encore faut-il parfaitement maitriser chacune
de leurs particularités pour en tirer tous les bénéfices.
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ENDUITS ET MATERIAUX NATURELS

Beaucoup d’erreurs ont été commises dans la rénovation des batiments anciens comme dans la construc-
tion neuve, quand on a fait le choix de matériaux d’enduit incompatibles avec la nature des magonneries
en place ou peu siirs quant a leur impact sur la santé des occupants. Conscients désormais de ce fait, de
nombreux commanditaires de travaux réclament aujourd hui I'usage des matériaux naturels de la tradi-
tion - chaux, platre, terre — pour réaliser les enduits intérieurs. On retrouve ainsi une logique, oubliée
durant quelques décennies, qui privilégie les produits sains laissant respirer les murs et se prétant a toutes
les combinaisons décoratives, des plus simples aux plus sophistiquées.

Encore faut-il que les artisans sollicités soient en mesure de mettre en ceuvre de maniere adéquate ces
matériaux. Car on ne s’improvise pas spécialiste des enduits a la chaux, au platre ou a la terre : la parfaite
connaissance de leurs particularités, la prise en compte des contraintes qu’ils imposent, la bonne manipu-
lation des outils de leur mise en ceuvre sont indispensables pour retirer tous les bénéfices que I’on attend
de ces enduits.

Pour les artisans les plus avertis, ou les plus passionnés par leur métier, le recours aux ressources
géologiques locales et la préparation artisanale de I’enduit font partie intégrante d’'une démarche profes-
sionnelle, la plus &8 méme de valoriser les savoir-faire traditionnels. Plus couramment toutefois, on fait
appel aujourd’hui & des produits préts a I’emploi, accessibles a tout un chacun et qui satisfont toutes les
exigences. Tout intervenant sur un chantier d’enduit peut ainsi laisser s’exprimer sa culture personnelle,
privilégiant tradition ou modernité, rendement ou perfection, rusticité ou finesse, tout en respectant les
regles techniques fondamentales qui assureront a I’enduit sa longévité.

CHAUX, PLATRE, TERRE : DES MATERIAUX UNIVERSELS

La chaux, le platre et la terre sont des matériaux universellement utilisés dans la construction. Ils sont en
usage dans un grand nombre de pays depuis les temps les plus reculés, dans les constructions domestiques
modestes comme dans ’architecture monumentale. Maisons rurales et immeubles urbains, édifices mili-
taires et religieux, chateaux et demeures princieres gardent des traces plus ou moins importantes de ces
matériaux utilisés pour lier les maconneries et les recouvrir d’un enduit.

Cet usage universel est pourtant loin de donner aux enduits a la chaux, au platre ou a la terre une quel-
conque homogénéité : les particularités de la roche d’origine autant que les techniques de mise en ceuvre
interdisent toute unité.

Ce qui est vrai a I’échelle de la planete reste valable au niveau d’un territoire national ou d une simple
région. La nature du calcaire utilisé pour fabriquer la chaux, celle du gypse servant a la cuisson du platre,
ou encore celle de la terre extraite localement pour préparer le mortier d’enduit varie considérablement
d’'une carriere a l'autre. La texture et la couleur du matériau difféerent donc selon le lieu de production.
Les modalités de la préparation de I’enduit, tri, criblage pour la terre, mode de cuisson pour la chaux et le
platre créent aussi des particularités, de méme si ’on méle a ces matériaux bruts des adjuvants, pigments
naturels ou débris végétaux divers. Ceux-ci donnent au mortier d’enduit, avant méme sa mise en ceuvre,
des spécificités qui ne contredisent pas, voire qui améliorent, ses qualités techniques intrinseques. On
comprend mieux alors I’engouement que suscitent la chaux, le platre et la terre pour le traitement des
enduits intérieurs.



LES ENDUITS INTERIEURS

Il'y a de multiples fagons de décorer sa maison pour lui donner la touche personnelle qui la différenciera de
celle du voisin. Créer une ambiance particuliere, donner a I’habitation un « style » adapté aux usagers des
lieux, est peut-étre la premiere fonction d’un enduit intérieur. Par le matériau utilisé, sa texture, sa couleur,
la réfraction ou la capture de la lumiére qu’il permet, I’enduit qui couvre les murs donne a une piece le role
qu’on entend lui faire jouer : favoriser la vie domestique, ’accueil des tiers, le travail, le repos... L'enduit
permet aussi parfois tout simplement de masquer la pauvreté du mur (mur porteur ou simple cloison) qui
lui sert de support.

Mais un enduit intérieur n’est pas réduit a cette seule fonction esthétique. Il assure également la protec-
tion de la magonnerie des murs et contribue au confort thermique et hygrométrique de la maison. Dans
un grand nombre de cas, c’est d’ailleurs cette fonction qui prévaut. La qualité d’exécution d’'un enduit
intérieur est donc primordiale et il faut avoir au préalable assimilé tous les secrets de cet exercice difficile
pour répondre honorablement aux exigences de la commande et aux particularités des matériaux mis en
ceuvre.

Il convient donc de se débarrasser de I'idée qu’un enduit intérieur ne joue qu’un roéle subsidiaire dans la
longue suite des interventions de la construction d’'une maison. Il en est le chainon ultime, celui qui comble
les attentes du commanditaire et conclut tous les efforts déployés par les praticiens qui se sont succédé sur
le chantier pour rendre I’habitation fiable, saine et agréable a vivre.

LES FINITIONS DECORATIVES

Enduits serrés, enduits lissés, enduits grattés, enduits teintés dans la masse ou teintés a fresco, stucs
de Marmorino ou de Mantoue, tadelakt, sgraffito... Autant de finitions particulieres héritées d’'un passé
glorieux ou les influences italiennes, arabes, japonaises sont, selon les cas, respectées a la lettre ou libre-
ment interprétées pour servir le décor intérieur d’un édifice.

Seule la compétence technique est exigée d’un artisan qui exécute un enduit dont la fonction est de
protéger la maconnerie d’'un mur. Mais en matiere d’enduits intérieurs, son savoir-faire se mesure avant
tout dans sa capacité a réaliser des finitions décoratives. Dans le cas d’une telle commande, I’attente est en
effet tout autre. Connaitre précisément les caractéristiques des matériaux utilisés et des adjuvants qu’on
veut y introduire pour pouvoir en tirer le meilleur parti, maitriser les nombreux outils de la mise en ceuvre
pour obtenir toutes les subtilités de rendu qu’ils permettent, telles sont les compétences de base indispen-
sables a la bonne exécution d’un décor. On attend en outre de 'artisan chargé des travaux qu’il possede
une véritable culture artistique du sujet : une bonne connaissance de I’histoire de I’art, une appréciation
raisonnée des traditions locales, un souci affirmé de se confronter aux cultures constructives des pays
étrangers. Ce n’est qu’a ces conditions que la finition décorative prend tout son sens, qu’elle constitue une
toile de fond servant une mise en scéne propre a faire réver I'usager des lieux.






Les enduits
intérieurs a la chaux
et les finitions décoratives

lus, sans doute, que pour les enduits de facade, la chaux a toutes les

faveurs des professionnels et du grand public pour réaliser des décors
intérieurs. Cela est di, bien siir, aux qualités exceptionnelles du matériau
pour servir, méme sous sa forme la plus simple, I’esthétique d’une habita-
tion. Elle découle aussi de la longue histoire de son usage dans le traitement
des décors du bati monumental.

Si la chaux connait aujourd’hui la « concurrence » d’autres matériaux natu-
rels remis au gotit du jour, elle n’en garde pas moins, et de loin, une supré-
matie incontestable.

On ne doit pas pour autant penser que son utilisation ne demande aucune
sensibilité particuliere. Si I'on veut en exploiter toutes les facettes, en tirer
le meilleur parti pour le décor intérieur d’'une maison, mieux vaut maitriser
tous les aspects techniques de la préparation de I'’enduit comme des gestes
de sa mise en ceuvre.
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Lenduit a la chaux est, de loin, le type d’enduit
le plus utilisé en France (si I’on excepte, bien sir,
le ciment) méme si, dans des contextes naturels
ou économiques particuliers, il connait la concur-
rence d’autres matériaux naturels servant a la
protection des facades, notamment la terre et le
platre.

Toutefois, le terme «chaux» recouvre des
réalités trop différentes pour que l'on puisse
imaginer que l'enduit de ce nom se présente
partout avec les mémes valeurs : entre chaux arti-
sanales et chaux industrielles, chaux aériennes
et chaux hydrauliques, le mode d’emploi et les
caractéristiques techniques sont contradictoires.
De fait, c’est a la tradition qu’il faut se référer
pour énoncer les principes fondamentaux régis-
sant la préparation et la mise en ceuvre de ce
matériau d’exception.

Qu’est-ce que la chaux ?

La chaux est obtenue par la cuisson dans un four
de roches calcaires plus ou moins pures portées a
une température de 'ordre de 900 °C a 1 000 °C.
Sous’effet dela chaleur,le carbonate de calcium
dont est constitué le calcaire se transforme en
oxyde de calcium et dégage du gaz carbonique.
Cette matiere prend le nom de «chaux vive».
Mise au contact de l'eau, la chaux vive
produit une intense chaleur et se transforme en
hydroxyde de calcium. Selon la proportion d’eau

Coupe sur four a chaux temporaire

introduite, on obtient, sans opération de broyage,
de la chaux éteinte, sous forme de poudre ou de
pate (la chaux grasse). L'extinction de la chaux
vive s’effectue dans des fosses emplies d’eau ou
bien dans de simples bidons.

C’est ce produit qui sert de liant aux charges
diverses utilisées dans la préparation des mortiers
de maconnage et des enduits de protection ou de
décor.

La chaux mise en ceuvre dans un mur assure
sa cohésion et sa protection en reconstituant le
calcaire originel dont elle est issue, par absorp-
tion du gaz carbonique de l'air et de I'eau du
gachage.

La production de chaux a été longtemps le fait
d'un «artisanat» villageois, voire des construc-
teurs eux-mémes édifiant sur les lieux de leur
chantier des fours sommaires ne servant que le
temps de la construction d’un batiment.

Tous les types de calcaire ont donc été utilisés

en fonction des ressources locales : calcaires
tendres ou durs, calcaires purs ou bien présen-
tant des impuretés.
Selon une méthode archaique de cuisson a
I’étouffée, on élevait une butte faite de bois de
chauffage surmonté des blocs calcaires a cuire et
I’on recouvrait le tout de terre ou encore on creu-
sait une fosse accueillant combustible et calcaire
en couches alternées. Cette fosse servait aussi,
une fois la cuisson terminée, a éteindre la chaux
vive ainsi produite.

(d’apreés doc. Société Géologique et Miniére du Brianconnais)

Marmite

Débris de charbon

Pierres a chaux

Briquettes de charbon

*— Muraillement

Gueule



De tels procédés donnaient & la chaux une
texture et une couleur caractéristiques a cause
de la présence de terre, de fragments de charbon
de bois et de cendres issus de la combustion ainsi
que de nodules de calcaire plus ou moins cuits.

Dans le cas d’'une production plus organisée,
conduite par des artisans chaufourniers, le
calcaire était cuit dans des fours pérennes se
présentant sous forme de tours de maconnerie
massives évasées alabase et étriquées au sommet,
que 'on alimentait, par le haut, en permanence
de combustible et de blocs pierreux.

Par ailleurs, l'extinction, par l'usager lui-
méme, de la chaux vive (opération qui pouvait
durer plusieurs mois, vu la grande alcalinité du
produit) nécessitait une évaluation précise des
quantités requises par le chantier en cours.

La cuisson aléatoire donnait de plus des chaux
différentes d’'une fournée a 'autre et d'un chan-
tier a l'autre, 'artisan devant a chaque fois inter-
préter les particularités du produit qu’il allait
mettre en ceuvre.

La chaux est maintenant produite, sauf cas
exceptionnels, par des entreprises industrielles
ou le processus de fabrication (cuisson et extinc-
tion) parfaitement maitrisé permet d’obtenir des
produits «calibrés».

Extinction de la chaux dans un fiit

Four a chaux pérenne adossé a la falaise calcaire

Alors que dans les fours de la tradition, la
cuisson durait plusieurs jours, elle est réduite ici
a une huitaine d’heures.

Les utilisateurs peuvent acheter aujourd’hui, au
gré de leurs besoins, une chaux éteinte présen-
tant des spécificités parfaitement cataloguées.

1. On verse d’abord l’eau. ..

2. ... puis la chaux vive.
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